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Для автомобилей:
легкие коммерческие автомобили 
различных марок и моделей

Индикатор затяжки колесных гаек

febi 177535,
177536

RU

Проблема

Крепление колеса со временем ослабевает, что приводит к недостаточной фиксации колеса 
на автомобиле. В результате колесо может отсоединиться от автомобиля.

Причина

Износ или ненадежное крепление колес.

Чрезмерная коррозия, возникающая между колесом и ступицей или между поверхностями  
сдвоенных колес задней оси легких коммерческих автомобилей повышенной грузоподъемности.

Неправильный порядок или момент затяжки деталей крепления колес.

Решение

Ослабление крепления колес в основном характерно для легких коммерческих автомобилей 
повышенной грузоподъемности, например, автомобилей аварийных служб, мини-автобусов, 
самосвалов, фургонов типа Luton или специализированных переоборудованных автомобилей.

При регулярной замене шин вследствие износа, повреждения или воздействия факторов 
окружающей среды (например, при сезонной смене шин) необходимо проверить сопрягаемые 
поверхности колес и ступиц на предмет коррозии и очистить их для обеспечения хорошего 
контакта поверхностей, прежде чем устанавливать колеса.

Все детали крепления колес необходимо проверить на предмет повреждения, а также проверить 
состояние резьбы и при необходимости заменить поврежденные детали. Детали крепления колес 
следует затягивать в установленной последовательности предписанным моментом. Установка 
индикаторов затяжки колесных гаек помогает определить ослабление крепления до того, как 
произойдет дорожно-транспортное происшествие.

Для получения дополнительной технической информации посетите онлайн-каталог:  
partsfinder.bilsteingroup.com
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